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zewnatrz

ZASTOSOWANIE

EcoVario - ocieplenie od
wewnatrz

Ocieplanie $cian od wewnatrz
budynki zabytkowe: objete

Ocieplanie Scian zewnetrznych od strony $rodka nigdy nie byto ochrong konserwatorska,
rozwigzaniem popularnym. Prawdopodobieristwo powstania wilgoci budynki historyczne i
wewnatrz przegrody konstrukcyjnej i pojawienia sie ple$ni na $cianie sakralne, ze wzgledu na
to najczestsze przyczyny rezygnacji z takiej metody izolacji. Na wartos¢ historyczng
przestrzeni lat pojawito sie wiele prob, ktére okazywaly sie bardziej budynki o walorach

lub mniej skuteczne. architektonicznych:
Oprécz poprawy izolacyjnosci przegrody budowlanej nalezy réwniez nietuzinkowe, ozdobne
zwrécié uwage na jej prawidtowe pod wzgledem zasad fizyki budowli elewacje, budynki
funkcjonowanie w okresach jesienno-zimowych. Chodzi tu przede uzytecznosci publicznej
wszystkim o rozwigzanie probleméw wynikajacych z powstawaniem obiekty o niestandardowych
kondensacji pary wodnej wewnatrz przegrody konstrukcyjne;. konstrukcjach: obiekty

sportowe, podziemne garaze
(ocieplenie stropow)

obiekty uzytkowane
okazjonalnie: ogrzewane
okresowo i nieregularnie np.
koscioty, domki letniskowe
(ocieplenie od wewnatrz
Znaczaco przyspiesza
ogrzanie pomieszczen w
czasie pobytu uzytkownikow)

Ocieplenie bez ryzyka

Mineralne ptyty EcoVario i RenoTherm to doskonate materiaty
izolacyjne dedykowane do ocieplania budynkéw od wewnatrz.
Wyprodukowane z naturalnych surowcéw - piasku i wapna - tworzg
porowata strukture, dzieki ktérej samoczynnie reguluja wilgo¢, a jej
nadmiar odparowujg w powietrze. Otwarte dyfuzyjnie plyty pozwalajg
na swobodny przeptyw pary wodnej przez Sciang, uniemozliwiajgc
powstanie tzw. ,efektu termosu”. Dodatkowo wysoce zasadowy
odczyn pH zabezpiecza przed plesnig i zagrzybieniem. Plyty sg
niepalne. W przypadku pozaru nie wytwarzajg substancji toksycznych
i trujgcych gazow, chronig osoby przed utratg zdrowia i zycia. RenoTherm — ocieplenie
Ocieplenie ptytami EcoVario i RenoTherm to zdrowe, bezpieczne i wilgotnych obszaréw
przyjazne dla Srodowiska rozwigzanie.

. . e budynki zabytkowe z
Sposob dziatania systemu problemami wilgotnosciowymi:

wewnatrz % termoizolacyjna ptyta EcoVario / RenoTherm zawilgocone, zagrzybione i
zklejem systemowym zasolone $ciany (piwnice,

sutereny)
obiekty o nietypowych

temperatura

para wodna konstrukcjach: np. $ciany

szachulcowe (,mur pruski”),

szybkie rozprowadzenie i odparowanie kondensatu 9 ranitowe

poprzez sity kapilarne

alkaiczna ptyta
(odczyn pH=10)

AKTYWNA OCHRONA PRZED PLEéNIA



KORZYSCI | ZALETY

Izolacyjno$é termiczna

Wysoka izolacyjnos¢ termiczna ptyt znaczgco poprawia utrzymanie komfortu
cieplnego budynku. Zastosowanie systemu ptyt pozwala zredukowaé
zapotrzebowanie na zuzycie energii oraz obnizy¢ koszty utrzymania. Dzieki
termomodernizacji obiektu podnosimy realnie warto$¢ nieruchomosci.

Zdrowy i przyjazny mikroklimat

Otwarte dyfuzyjnie i kapilarnie aktywne ptyty samoczynnie regulujg wilgotnos¢
powietrza w pomieszczeniach zapewniajgc zdrowy i przyjazny mikroklimat oraz
dobre samopoczucie dla uzytkownikow.

Ochrona przed plesnia

Wysoka aktywnos$¢ kapilarna i zasadowy odczyn pH materiatu w naturalny sposob
hamuja powstawanie i rozwdj plesni. Trwale i skutecznie zapobiegajg zagrzybieniu
Scian i sufitow.

Odpornos¢é na ogien

Plyty sa materialem niepalnym, o najwyzszej klasie odpornosci na ogien Al.
Podczas pozaru zapewniajg bezpieczenstwo osobom w pomieszczeniu, nie pala i
nie utleniaja sie, nie wytwarzaja gazéw, chronig przed wysoka temperaturg

tatwos$é montazu

Montaz jest bardzo tatwy i szybki. Plyty przykleja sie bezposrednio calg
powierzchnig do poditoza, szpachluje i maluje. Materiat jest bardzo lekki i
jednorodny. Sposob docinania i kierunek przyklejania piyt jest obojetny. Obrébka
réwniez nie wymaga uzycia specjalistycznych narzedzi, ani tez stosowania folii
paroizolacyjnej. Przyspiesza to w znacznym stopniu czas montazu oraz obniza
koszty remontu.

Ochrona srodowiska naturalnego
Ptyty wyprodukowane z naturalnych surowcow, nie zawierajg szkodliwych

dodatkéw, sa bezpieczne w uzytkowaniu. Uzycie termoizolacyjnych ptyt redukuje
emisje gazow cieplarnianych.




MINERALNE PLYTY

Plyty EcoVario i RenoTherm wytwarzane sg na bazie naturalnych surowcow: piasku i wapna.
Dzieki porowatej strukturze wypetnionej powietrzem plyta osigga doskonate wtasciwosci izolacyjne.

Rodzaje ptyt

Plyty Standardowe Plyty Oscieznicowe Plyta Klin
Wiasciwosci

* mineralna

« termoizolacyjna A=0,040 W/(m-K)

* kapilarnie aktywna

+ otwarta dyfuzyjnie

» zapobiega powstawaniu wilgoci i plesni

« zapewnia zdrowy mikroklimat pomieszczen

+ nieszkodliwa dla zdrowia i Srodowiska naturalnego
» fatwa w obrdbce

* niepalna (klasa Al)

Dane techniczne ptyt

wspotczynnik przewodzenia ciepta A (wartos¢ deklarowana) A=0,040 W/(m-K)

absorpcja wody w (kg/m*h )

wytrzymatos¢ na Sciskanie > 150 kPa

Ptyta Standartowa format (dt. x szer.) mm 600 x 380

Ptyta Klin | tacznik éciana/sufit | format (dt. x szer. x gr) m 500 x 380 x 60/20

| v




KOMPONENTY SYSTEMOWE

Na system izolacji termicznej od wewnatrz oprécz ptyt EcoVario i RenoTherm sktadajg sie specjalne
komponenty i dodatki montazowe, ktére dzieki swoim wtasciwosciom zapewniajg prawidtowe i
bezproblemowe funkcjonowanie kapilarnie aktywnych systemow:

* RenoKSL - zaprawa klejowo-szpachlowa - mineralna, biata zaprawa do przyklejania
plyt RenoTherm i wykonywania wierzchniej warstwy szpachlowej (struktura tynku ) ==
cementowo-wapiennego), wzmocnionej dodatkowo siatka zbrojaca, worek 25 kg. ' ___'j,

+ RenoCoat - farba silikatowa biata - wysokiej jakosci specjalna farba krzemianowa do J_" 7
zastosowan wewnatrz pomieszczen, o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej, wiaderko 2,5 ‘ e
[lub 10 1. -E_'-':--

OPCJONALNIE / W RAZIE POTRZEBY
1

* RenoFungi - preparat grzybobdjczy - bezbarwny i bezwonny Srodek do usuwania F
plesni i grzyba, butelka ze spryskiwaczem 0,5I lub pojemnik 5 |

+ RenoGrunt — preparat gruntujgcy - wysokiej skutecznosci, srodek gruntujacy :
przeznaczony do regulacji chtonnosci podtozy mocno chtonnych, butelka 11 lub wiaderko E
51 -

+ Gtadz PK1 - masa szpachlowa - specjalna zaprawa wapienno-cementowa w celu n
uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni, worek 20 kg ”“: 5

* Szczegbtowe informacje na temat poszczegdinych produktéw systemowych dostepne sa na oddzielnych kartach technicznych E 7

Dodatkowe akcesoria montazowe:
» kolki talerzowe (izolacyjne)
» siatka zbrojgca z widkna szklanego
« tasmy dylatacyjne (na podioge)
 listwy naroznikowe

Schemat wartstw

$ciana zewnetrzna

E tynk cementowo-wapienny

Bl zaprawa klejowo-szpachlowa RenoKSL

B piyta RenoTherm / EcoVario

B siatka zbrojaca

@ zaprawa klejowo-szpachlowa RenoKSL

masa szpachlowa Gtadz PK1 (opcjonalnie gtadka
powierzchnia)

8| powtoka malarska krzemianowa RenoCoat




MONTAZ

Informacje i wskazowki wstepne

* nalezy stosowac wytacznie produkty systemowe, ktére gwarantujg poprawne funkcjonowanie
systemu

¢ na system ptyt RenoTherm nie wolno nakfada¢ tynkéw gipsowych

* plyty przyklejamy catg powierzchnig do Sciany i stropu, rozprowadzajac klej paca zebata

« jesli wystepuje problem wilgoci, nalezy znalez¢ przyczyne jej powstawania, a nastepnie usunag¢
« ciezkie, wiszgce elementy, poiki, szafki nalezy mocowac do Sciany konstrukcyjnej

» polaczenia z rama okienng, drzwiowg, parapetem nalezy staranie uszczelni¢ przy pomocy np.
rozpreznych uszczelek

« kotki talerzowe mocujemy w przypadku montazu ptyt do stropu (grubos$¢ ptyt od 160 mm) oraz
przy wysokosciach scian powyzej 3,80 m (na catej powierzchni). Stosujemy 1 kotek na Srodku piyty.

Sprzet

¢ miara, poziomica, ostry néz, pita ptatnica

* wiadro, mieszadto do zaprawy klejowo-szpachlowej

» plaska paca tynkarska do nakladania i szpachlowania, paca zebata do zaczesywania (8 x 8 mm)

« paca Scierna do wyréwnywania powierzchni przyklejonych ptyt, szlifowania ptyt do pozadanych
ksztattow i wymiaréw

¢ szpachelka do usuwania nadmiaru zaprawy

« spryskiwacz lub pedzel, watek do gruntowania podtoza i nanoszenia farby

+ miotetka, okulary ochronne

Po wykonanych pracach montazowych narzedzia przed zaschnieciem nalezy umyc¢ czystg woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi byc¢ solidne i nie moze zawiera¢ materiatdbw mogacych wptynac na obnizenie
przyczepnosci zaprawy klejowo-szpachlowej (np. rozpuszczalnika, luznych sktadnikéw, kurzu,
piasku, wykwitow, brudu). Stare tynki nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich solidnosci i
przyczepnosci do podtoza. Odparzone i zniszczone tynki, tapety, powtoki malarskie i inne powtoki
0 niedostatecznej nosnosci nalezy starannie usung¢. Powierzchnie starego tynku nalezy oczyscié,
a plesn i zagrzybienie usunaé przy uzyciu RenoFungi. Tynki gipsowe nalezy zdrapaé. Podtoze
moze by¢ wilgotne, ale nie mokre. W przypadku statego zawilgocenia nalezy sprawdzi¢ przyczyne
powstawania wilgoci, a hastepnie jg usungc. Krzywa powierzchnie scian nalezy wczesniej
wyréwnacé tynkiem mineralnym np. cementowo-wapiennym. Drobne ubytki na Scianie mozna
wypehi¢ zaprawa klejowo-szpachlowg RenoKSL. Mocno chtonne podtoze nalezy spryska¢ wodag
lub zagruntowaé preparatem gruntujgcym RenoGrunt.



Obrdébka ptyt

Przed przystgpieniem do montazu na podtodze rozprowadzamy tasme dylatacyjng (akustyczng) (1).
Kolejnym krokiem jest przygotowanie zaprawy RenoKSL do przyklejania, zatopienia siatki i
szpachlowania ptyt (2).

Pacg ptaska rozprowadzamy zaprawe klejowo-szpachlowg RenoKSL bezposrednio na catg
powierzchnie ptyty lub miejsce, do ktérego bedziemy jg przyklejaé. Naniesiong zaprawe
przeczesujemy paca zebatg (8 x 8 mm) w kierunku poziomym (3). Ptyte przyklejamy niezwlocznie do
Sciany (4) i lekko przesuwajgc rownomiernie dociskamy (5,6). Kolejne ptyty montujemy podobnie,
pamietajgc o ich poziomowaniu. Staramy sie unika¢ szczelin miedzy ptytami. Styki ptyt pozostawiamy
bez zaprawy! W razie koniecznosci ptyty w tatwy sposdb mozna docinac pitg ptatnicg (7) i szlifowac
tarkg na pozadany wymiar i ksztalt (9). Kolejne rzedy ptyt przyklejamy z przesunieciem na tzw.
mijanke, by nie powstawaly fugi krzyzowe (8).

264 @
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Przed przystgpieniem do szpachlowania warto niedociggniecia lub nieréwnosci na przyklejonych
pitytach przeszlifowac tarka (10) lub papierem sciernym (np. uziarnienie 120). Powstaty pyt usungé
miotetka, a nastepnie powierzchnie zrosi¢ woda przy uzyciu spryskiwacza, pedzla lub watka. Pacg
gtadka nanosimy i rozprowadzamy zaprawe klejowo-szpachlowg RenoKSL i kolejno przeczesujemy
paca zebata. Na tak przygotowang powierzchnie naktadamy siatke zbrojgca z wtdkna szklanego
(wielkos€ oczka ok. 4 x 4 mm) i ponownie przeczesujemy paca na gtadko. Siatka powinna by¢
rozmieszczona w gornej grubosci warstwy zaprawy. Pamietamy o tgczeniach siatki na zaktadke o
szerokosci ok.10 cm. Po wyschnieciu RenoKSL (z reguly nastepnego dnia) naktadamy ostateczng i
wyréwnujgca warstwe zaprawy. Jesli chcemy uzyskac efekt struktury tynku cementowo-wapiennego
nalezy pacg tynkarska zaciera¢ powierzchnie, jednoczesnie roszac jg na mokro (11). Grubos¢
warstwy po wyszpachlowaniu winna wynies¢ ok. 4-5 mm.



Sposoby dekoracyjnego wykornczenia powierzchni

Wygtadzone ptyty mozna pokry¢ farbami silikatowymi do wnetrz (12) np. RenoCoat lub innymi wysoce
dyfuzyjnymi powtokami (farby wapienne, kredowe, gliniane). Na czesci (do 2/3 powierzchni)
docieplonej Sciany istnieje mozliwo$¢ potozenia glazury. Wczesniej jednak ptyty nalezy przymocowaé
odpowiednimi kotkami montazowymi do $ciany. Wieksze powierzchnie oraz stropy wymagajg réwniez
kotkowania. Na wykoriczone powierzchnie nie naktadaé gtadzi gipsowych ani powtok paroszczelnych
np. lateksowych, akrylowych itp.

str. 9
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Wskazowki i uwagi montazowe

o Likwidacja ,,mostkéw termicznych

Przy ociepleniu od wewnatrz wazne jest izolowanie termiczne czesci Scian dziatlowych, ktére
bezposrednio potgczone sg z zewnetrzng $ciang konstrukcyjna. By unikng¢ ,mostkéw cieplnych” i
ostatecznie zawilgocenia i zagrzybienia zalecane jest klejenie na $cianie dziatowej zaktadek z piyt od
dotu do gory na szerokos¢ ok. 50 cm. Podobnie jest na styku Sciany zewnetrznej i stropu. Stosujemy
wowczas specjalne taczniki Sciana-strop o przekroju klina. Mozna oczywiscie taki format zastapic ptyta
Oscieznicowg o gr. 20, 25 lub 30 mm i ze wzgledéw wizualnych np. zetrzeé strone czotowag przy uzyciu
pacy Sciernej. Wowczas z reguty szerokosc¢ zaktadki z ptyt na stropie powinna wynies¢ ok. 40-50 cm. W
przypadku planowanego montazu $cian dziatowych nalezy najpierw ociepli¢ Sciany zewnetrzne od
wewnatrz, a dopiero pdzniej rozpoczaé budowe Scian dziatowych. Przy montazu Scian dziatowych w
technologii z ptyt kartonowo-gipsowych nalezy stelaz bezposrednio przymocowac¢ do ocieplonej Sciany,
a nastepnie kotkami montazowymi przytwierdzi¢ do $ciany nosnej. Nie zapominamy o uzyciu tasmy
dylatacyjnej na taczeniu.

« Whneki okienne i drzwiowe

Szczegolnie na przemarzanie narazone sg wneki okienne i -x .
drzwiowe, ktdre bezsprzecznie wymagajg docieplenia. | =
Powierzchnie osciezy oklejamy ptyta docinajac jg na
odpowiedniag szerokos¢. Przy doborze grubosci ptyt nalezy
kierowac sie wystepujaca lub projektowana stolarka okienna,
drzwiowa, by umozliwi¢ jej swobodne otwieranie. W
szczegolnych przypadkach oferowane sg specjalne piyty o 4
wymiarach 500 x 150 mm i grubosci 20, 25, 30 mm. Do

obrébki kantéw stosuje sie listwy naroznikowe. Nalezy zatopic¢

je systemowaq zaprawag klejowo-szpachlowg RenoKSL. Na L— - - =
styku piyty z ramg okienng montujemy uszczelki rozprezne. — ==

« Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczng zaleca sie rozprowadzi¢ przed
montazem piyt. W Scianie robimy bruzdy na kabel, a
nastepnie wyréwnujemy powierzchnie tynkiem mineralnym
np. cementowo-wapiennym. Do wypetniania bruzd nie
nalezy uzywac gipsu.




Detale montazowe

1. Sciana konstrukcyjna

2. Wneka okienna

2 3
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4. Strop betonowy - wariant 2
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$ciana konstrukcyjna

tynk cementowo-wapienny

zaprawa klejowo-szpachlowa RenoKSL
ptyta mineralna EcoVario lub RenoTherm
ptyta OScieznicowa EcoVario lub RenoTherm
ptyta Klin EcoVario lub RenoTherm
uszczelka dylatacyjna

naroznik tynkarski

kotek montazowy izolacyjny

. $ciana dziatowa

. strop betonowy

strop drewniany

posadzka / wylewka

izolacja

podtoga drewniana

legary drewniane

faty drewniane

belka stropowa

rama okienna

piyty GK




Informacje dodatkowe

Magazynowanie, transport, opakowania

Magazynowanie: Plyty nalezy magazynowac w stanie suchym i chroni¢ przed dziataniem warunkow
atmosferycznych. Wilgotne piyty przed uzyciem nalezy wysuszy¢. Nie stawiaé palet jedna na druga.
Transport: Podczas transportu, roztadunku i uktadania ptyt nalezy uwazacd, by nie uszkodzi¢ krawedzi
ptyt. Nie uginac i nie naciskac piyt.

Opakowania: Ofoliowane plyty dostarczane sg na paletach i zabezpieczone.

Piyta EcoVario / RenoTherm

i hni 2)/ kg) /
UEEE F it (i) powierzchnia (m2) waga brutto (kg)
paleta paleta

50 / 600 x 380 32,83

80 / 600 x 380 19,15

120 / 600 x 380 13,68

160 / 600 x 380

200 / 600 x 380

Zaprawa kIejowo szpachlowa RenoKSL

szt. / paleta waga netto (kg) / paleta

worek 25 kg 1050

Ptyta EcoVario / RenoTherm Oscieznicowa

grubos¢ / wymiar (mm) m2 / pakiet

20 / 500 x 150 2,7 36
25 / 500 x 150 2,10 28
30 / 500 x 150 1,95 26

Piyta EcoVario / RenoTherm Klin

grUbosc ‘ Wymlar (mm)

60/20 x 500 x 380




o Wskazowki ostroznosci

Podczas prac nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Pyt z piyt
podraznia oczy i skére. Unika¢ bezposredniego kontaktu z oczami i skérg. Podczas szlifowania ptyt
natozy¢ okulary i maske ochronng. W razie podraznienia oczu, natychmiast przeplukaé¢ wodg i
skontaktowac sie z lekarzem. Przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

REALIZACJE

Gdansk, dom zakonny Braci Mniejszych Kapucynéw



KosSciét Baptystow 1

Szczecin,

budynek administracyjno-socjalny

Miedzychéd






